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Аттестат аккредитации NЬ RA.RU.21CA04
6200|7, РОССИЯ, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Шефская, д.2 А, стр.7, пом.5

дАю

Руко

г.

м.п
Основание для проведения испытаний,. ,Щоеовор Ne 290] оm 22 января 2020 z.

Объектиспытаний: Беmон,Образцьt-кубьtuзеоmовленныеазсмесчкСкрепаМ7O0Консmрукцuонная>* размером]O0х]O0х]O0ммв
колuчеспве 24 шm: Образцьt преdосmавленьt заказчuком.
Заказчик: ЗДО кГК <ПЕНЕТРОН-РОССИЯу, 620а76, Сверdловская обл, Екаmерuнбурz z, Жуковскоzо пл, doM ].

flата получения проб: 25 мая 2020 е. Лабораmорньtй Ne K-17I/20.
Методика испытаний., ГОСТ 100б0-20]2 п.6 (ускоренньtй mреmuй меmоd).

Щата испытания образцовz l5 ulоня- l9 авzусmа 2020 е.

I|ель испытания: Поёmвержdенuе маркu по морозосmойкосmч F2400,
Условия проведения испытаний: Испьtmанuя провоduлuсь в нормсlльньlх клu-цаmчческчх условllrtх; mемпераmура возdуха (20+5) "С;
оmносumельная вла)юносmь не менее 55 о%,

Cpeda Hacbtu,leлwt, заJriораэlсuванuя ч оmmаuванuя - 5О%-ньlЙ воdньtЙ расmвор хлорudа наmрuя. Темпераmура насьlu,!енuя (20+2) "С;
залlора)юuванuя мuнус (50+2) ОС; оmmаuванuя (20+2)'С.

Число циклов
переменного

замораживания
и оттаивания

Нормативное значение
уменьшения массы

основных образчов по
сравнению с

контрольными

Фактическое
значение

уменьшения
массы

Xrin"
нижняя граница
доверительного
интервiIла для

основных
образцов

X.in'
нижняя граница
доверительного
интервала для
контрольных

обоазцов

Марка по
морозостой

кости
гост 10060_2012
п.5.2.4,4 табл,4

55 не более 2о% 0 49,2 48, l F2400

После 55 циклов сохраняется соотношение X.in" )0,9, X.in' (49,2>0 ,9,48,1 ---49,28a43,3).

Зам. руководителя ИI] <УралстройТест>

упротокол
контрольных испытаний
Л} 866 от <(19>) авryста 2020l.

Власова Е,Н.

именяемое пDи испытаниях оOоDчдование и средства изм и:

Наименование, марка,
зав. номер прибора

Мегрологические (технические)
Щата окончания

поверки,
атtестациикласс точности

(пазпяп) погпеIпность
,Щиапазон
измеоений

Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-5100,Jф Д-l9.028 высокии (п) 5-5100.г
29.07.2020 г.
26.07.202| г.

Линейка измеDительная металлическая Ns В0635 *0,10 мм 0-З00 мм l2.08.2020 г.

Линейка измерительная металлическая Ns Д6800 *0,10 мм 0-300 мм 0'7.01.2021 г.

Климатическая камера СМ - 70ll00 - l20TX N9 007/l65l G70)-l00"c 29.08.2021г.

Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ-МГ4
(модификация ПГМ-l000МГ4) м 23 1

!1о/о 50-1500 кН 23.04.2021г

e.j1l-*li


